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Resumo

A combinacdo de polimeros com bioceréas, vidros bioactivos ou similares tém sido
amplamente estudados, buscando assiombinar caracteristicasntrisecas de cada um dos
materiais departida, em casos particulares, apresemtapropriedades biocompativeis qus
tornam aplicacaveis emsistemas biolégicos, derma a aumentaa velocidade de reconstituicéo e
sustentacdo prinpalmente do tecido 6sse@om isso, mbjetivo deste trabalho foi avaliar por
meio de competéncias tecnoldgieaartigos relacionadg o panorama de publicacdes e depodsitos
de patentes envolvendoateriais constituidos basicamente pardroxiapatita compoliuretanoe
caracteristicas osteoindutoraslacionadasno intervalode anos entre 2000 a 201@s resultados
descrevem que, o pajsie mais se destaca em quantidddepatentes epositadas correspalente

a todos os termos de busca adicionados a China, seguida daRepublica daCoreia A
classficagdo internacional que houvamaior frequéncia nas competénciagecnoldgicas
compreendeu agecessiddes humanas (A), sendd% das publicacbes envolvendo ostitntos e
Universidades Publicagjara os 25% retantes,destacotse as empresas e orgaos de iniciativa
privada de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias.

Palavras-Chave: Biomateriais Base de dadogatentes; artigos.
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Abstract

The combinatin of polymers with bioceramics amgisses bioactivehavebeen widely studied,

thus seeking to combine intrinseharacteristics of each of the starting materials, in particular
cases, have biocompatible properties that rertdlem applicablen biological systems in order to
increase reconstitution speed angpart primarily of bone tissue. Thus, the aim of this study was
to evaluate through technological skills camelated items, the actugublications and patent
applications involving materials constituted mainly of hydroxyapatite with polyurethane and
osteanducive characteristics relatedyetween the years 2000 to 2014. The results report that the
country which excels in numbef patents filed corresponding all terms of added search was
China, followed by the Republic of Korea. The international diassion that was more often in
technological skills understood human needs (A), 75% of publications involving Institutes and
Public Universities, for the remaining 25%, stood out companies and private organs of research
and developmermdf technologies.

Key-words: biomaterials; data baspatents; articles.

1. Introducao

O numerocrescente de acidentesit@mobilisticos,domésticos ouna praticade esportes
radicis e artes maciais, tornaramos principaisfatores relacionadoao surgimento ddraturas
diversase lesdes oriundade impactosmecanicos, necessitando portantoyetzonstituicdo parcial
ou total do tecido 68® lesaddGOMES, et al.2007)

No intuito de ackerar o processo de rawdbituicdo do tecido danificadovarios materiais
foram estuddosno ultimos 70 angsbuscando nestesstabilidade,baixo asto e satisfatoria
biocompatibilidade Dentre os materiaimrgamente empregadomecirurgias emolvendo o téwo
0sseo, as ligas metalicasmtéexibido destaque para tal finalidadéentre esis materiais, 0s
derivados dditanio eplatinaséo os mais comurfSHIRANE et al.,2010)

No final da décadas de 1960, diversos estudos buscatastitui préteses moldadaspartir
da utilizacdo ddigas metalicaspor meio da obtencéde materiais altarativos, surgindo neste
cenario ciéntificpos vidros bioactivos, cimentos dsselosfatos de calcio e resinas poliméricas.

Osfosfatos de calcigintéticosforam os pioriros emaplicacées na forma de cimento ésseo,
tais caracteristicas se deve fato de posuirenrelevantesemelhanca com desfatos de calcio
presentes na fase mineral tdgido6sseo humano. Alidroxiapatita(Hap), biocerdnica que possui
formula quimicaCa o(POy)s(OH),, destacotsecomopromissoraem aplicacdes ortopéedicatevido
as caracteristicas osteoindutora&starem intrissecamente associadadtatolerancia exibida por
parte do tecidoou seja,satisfatériacompatibilidade apresentadguandoin vivo, agregando
portanto, numers expressive de pesquisase investimentos relacionado este material
(MACHADO et al, 2010).
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As proteses amplantesoriundos decimentos 6Ossepsapresentaniimitacdes inerentes a
auséncia de propriedades mecanitagdo e compressacaracteistico dos fosfatos de célcid
necessidadele revisdes peridttas é geralmente associado canexposi§o constante a fatores
guimico, fisico ou mecanigaue contribuem negativamente na performace e durabilidade dos
materiais A proposta de combinabiopolimerosna forma de mistura congsimentos 0sseos
contibuiu ndosomente prolongando a vida util, mas tambatribuindopropriecades especificas
de ambosobtendgor tanto,osbiocompsitos(GALDINO et al., 2012)

Recentemente descoberto, mpasmissoesem aplicacdes bioldgicas, os polimeros derivados
de Oleos vegais comumente conhecidos por biopolimert®n sido destaque na areaédica
Representanteslassicae deste grupo de macromoléculass denominadodoliuretans (PU),
compreendem uma classe de compostosaguesentanem sua constituicdo digacdes ureinicas
(-(R)-COONH-(R)) para qual, R representa a cadeia carbdnica de tamanho variavel,
caracteristicas deste gru@ELPECH, 1999)Desde a obtencagdos Poliuretanos por Otto Bayer e
colaboradoreem 1973 ao reagiem polialcéois comisocianatosfoi possivel viabilizaraplicacdes
dos Poliuretanosia industriaautomobilisticas, acusticas, borrachas, resinas, espumas flexiveis,
tintase outrodSIQUEIRA, DINIZ e DUTRA, 2008)

Somente em 1984s poliuretanos ganharadestaque em aplicacdaa areamédica, tendo
em vista os esforcos promovidos pelo pesquisaditiperto Orivaldo Chierice,que obteve
poliuretanos biodegradaveisilizando como matéria prima o 6leo de mamdRgiflus communis
L.), 6leo estecomposto essencialmente p@do graxoricinoléico (C1gH3403). O mecanismo de
polimerizacdo necessaria obtencdo dos biopolimeros, tornse quimicamente viavetom a
disposicao déidroxilas poimerizaveis na cadeia carbbnida triglicerideo caracteristica ausente
na maioria dos &cidograxos que copbem o0s demais Oleos vegetaimas que totalmente
disponivel no 6leo de mamo@OUTINHO, et al, 1999).

As semelhancas do triglicerideo do 6leo vegetal com os lipideos do tecido animal,
proporconaram bons resultados quarr@alizouse a introducéo desstbiopolimeros na forma de
prétess no saco escrotale coehos, porcos e outros animgpporcionando alto desempenho nas
avaliacbes histolficas ndo havendo rejeicdgor parte do tecido, ou qualqudoco de
incompatibilidadeno organismo (CASTRCetal., 2004).

Visando proporconar pesquisasom relevante inforngbessobre os temas abordados nos
paragrafos anteriorese faz necessario estudo atualizado por meio geospeccao tecnologia,
direcionando e auxiliandpesquisas e desenvolvimento de p@&grinformacdes essenciais aos

orgaospublicos eprivadosde fomentaa pesquisa e expansdo econdmiiean como, naconomia,
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oportunidade de comercializacdo e competiide dos mais/ariados produtosno mercado
mundial(QUINTELLA, et al, 2009).

Com bae no exposta presente trabalho cinentifitevecomo objetivo principal, estudas
potencialidades a evoluc® das competéncias tecnoldgicasrentes a depositos de patentes
panorama de publicacdo de artigoslacionandoos biocompdsitos formado a partir de
Hidroxiapatita com Bliuretans, bem como, agropriedades relacionadas osteoinducdo
especificamente no intervalo dos anos at®s entre2000 a 2013. Para obtencdo dos dados
essenciais a pesquisa, foram consultadas as bases deHEladpsan Patent OfficEPO), tendo
como suporte comparativas bases de dados tlwstituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) e Unitted States Patent and Trademark Offi¢¢SPTO). Na pesquisa relacionando o
ndmerale artigos publicados no mesmo inteovde anos, utilizoge da base de dadugeb of

Scienceadicionando as mesmas palawthave nas buscas realizadas.

2. Metodologia

Realizouse a prospeccéo tendo como foosepedidos de patestelepositadas nas bases de
dados:European Patent OfficEEPO); United States Patent and Trademark OffitsSPTO) e no
banco de dados do Instituto Nacional de Promded Industrial (INPI) do BrasilA presente
pesquisa avaliosomente mumerototal de depsito de patentes.

As palavaschave consultadasna pesquia foram Hydroxyapatite Hydroxyapatite and
polyurethane® Hydroxyapatite and osteoinductjvaas bases déados EPO e USPTO. Na base de
dados do INPRI utilizou-se daspalavra: Hidroxiapatita, Hidroxiapatitee poliuretans, como
também Hidroxiapatita eosteoindutor, tornandse equivalentessademais bases de dados (EPO e
USPTO) consultadasA base de dado¥Veb of Sciencéoi consultada utilizando das mesmas
palavraschave intoduzidas na base de dados EPO e USPTO, registrando o valor total de artigos

cientificos para cara termo de busca inserido.

3. Resultados e Discussao

Os resultados obtidasedianteo estudo sistenti@o dedepositos dgatentes relacionadas a
palavrachave Hydroxyapatite equivalentea Hidroxiapatita na base de dados INPabelal),
revela ser expressivamentaior na basde dados EP@o que nas demaittaizando1.356 (um
mil, trezentos e cinquénta e sgiEtentesdepositadasmontante estegue inclui desdea primeira

patente depositada no ano @77, extendendee até o ano € 2014 Observase para abase de
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dados do INPlgue houve o menor nimero de depdsitos, totalizando 2fie(\@ nove) patentes
relacionadaso termo abrdado, o que pode ser sugerekiar relacionado com mecanismo de
priorizagdodos grupos de pesquisaasileircs, seja por questdes financeiras ou burocraticas, em
prefeiir publicar artigos, ao irés de realizan pedido de depdstite anterioridade

A pesquisa feita utilizandse das palavra-chave, Hidroxyapatite and poliurethanes
correspondete a Hidroxiapatita ePoliuretanosna base de dados do INPésultou somente em 2
(dois) pedidos de depésitos na bdsedados EPQGg somentel (um)na base de dados dNPI. As
patentes verificadaresta etapa da pesquisa fazem parte do montante do depdéspatentes
verificado para a palavrahave Hyroxyapatite/Hidroxiapatita.

A busca tornase ainda mais especifica ao setraduzido na pesquisas palavra-chave
Hydroxyapatite andOsteoinductiveequivalente dlidroxiapatita eosteoindutor na base de dados
do INPI, resultandasomenteem 6 (seig patentesrabase de dadoda EPO, nacsendo verificando

saldo para as demais bases de dados (USPTO e INPI)

Tabela 1:Base de dados, palavras chavesimerototal de competéncias tecnoldgicas pesquisadas.
Termo de busca EPO USPTO INPI
HydroxyapatitéHidroxiapatita 1.356 450 29

Hydroxyapatite and
polyurethanéHidroxiapatita e

. 2 0 1
poliuretanos
Hydroxyapatiteand
OsteoinductiviHidroxiapatita e 6 0 0

osteindutor

Fonte: Autoria pdpria (2014)

No intuito de melhor discusséo dos resultados, refseou estudo ao limitar antervalode
depdsitosde patentegntre os anos de 20002814 A base de dadoBuropean Patent Office
(EPO) compreendea fonte de pesquisatilizadapara o rEnamento,devido possuir ferramentas
gue facilitam computare estudaros resultados fornecidos.sQlados obtidos na pesquisa estéo
dispostos nalrabela 2, pododendo ser facilmente visualizgde a quantidade de competéncias
tecnolégicas relacionadas pabvrachave Hydroxyapatiteé numerosamentenaior, totalizando
1.143 (ummil, cento e quarenta e trés) competéncias tecnolégieasercombinadaa palavra
chave Hydroxyapatite com as palavraschave Poliurethanes (poliuretanos) eOsteoinductive

(osteindutoy, resultaram somente elum) e 6 (seig depaositosrespectivamente.
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Tabela 2: Quantidade de competéncias tecnoldgicas, anos e patdaas utilizadas na pesquisa refinada.

Consulta realizada na Base de Dados European Patent Office (EPO)

NUmero de Patentes Ndmero de Nimero de Patentes
Ano de deodsito (Hydroxyapmtite) Patentes (Hydroxyapatite, and
(Hydroxyapatite polyurethane$
and

Osteoinductive

2000 33

2001 26 1

2002 37 1

2003 65

2004 100

2005 58

2006 60

2007 66 1
2008 78

2009 146

2010 75

2011 147 2 2
2012 160

2013 92

Total 1.143 6 3

Fonte Autoria propria (2014)

Buscandese comparar a quantidade de artigos cientificos publicados com o numero de
patentes depositadadilizando-se da base de dadd&eb OfScienceinserindona buscaa palavra
chave Hydroxiapatite no mesmo intervalo tempo utilizando na busca panpas,verificandese
portanto,que a demanda de publiéacna presente base de dados resultou em 34.794 (trinta e
guatro mil, setessentos evemta e quatro) artigos relacionados ao termo de busca adicionado,
podendo assegarr mediante aos resultados obtidos, gueimeao de artigogientificospublicados
em periodicos é expressamente maior do que o nudeneatentes depositadas param@sma
pdavra pesquisadaAo realizar o refinamento da busceombinando as palavrafave
Hydroxyapatitee PoliurethanesHydroxyapatitee Osteoinductiveobtevese 231 (duzentos e trinta
e um)e 391 (Trezentos e noventa e uamjigos cierificos almrdando os teros pesquisados
respectivamentequantidade esta, também relativamente superior ao compa@ios numers

de depositos de patentes apresentados na Tabela
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A tencEncia observada nas ultimas décadas, descreve que houve uma preocupacao inicial em
priorizar pesquisas relacionand® propriedades aplicacdes dos materiaispmpaositos dentre
outros masnado havendo necestamente, diretrizes que enfatizem pesquisas que direcionem
desenvolvimento de tecnologia inovacdo, preocupande portantoem pullicar os resultados a
curto prazo, priorizando neste sentido, os artigos cientifamsnvésde solicitar o depdsito de
patente, tendo em vista também, qaeeriédicosdomenos burodticos.

Partindo dos dadoapresentados na Tabela 2, pleseuo gréico visualizadona Figura 1,
sobre oqual relaciona o niumero de patentes em funcao do anepibsitb, observando mediante
andise, que o perfil na@ linearmente crescentapresentandportanto,maxima de nimeros de
depoésitos nos anos d2004, 2007, 201 e 2012 correspondentes 400, 146, 147 e 160
competéncias tecnoldgicagspectivamented aumento significativo noanos de 2011 e 20,12
deveaaplicacdo em larga escalaldaroxiapatitana forma @ cimento 6sseo com outros nr&dies,
mecanismogde producdo a partir de estrutura 0ssea deepebovinos e timizacdo de suas

propriedades osteoindutoras.

Figura 1: Evolugdo anual do niumero de depdsitos no intervalo de 2000 a 2013, correspondente a base de dados EPO,
utilizando a palavrghaveHydroxyapatite
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24
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Fonte Autoria propria(2014

Ao ser avaliado a quantidade total de competéncias tecnol@gitaslacédo @s paises de
origem (Fig. 2, o ranking é expressamente liderado pela China,(@N<yltando ndotal de 511

(quinhentos e onzepdaentes depositadas, seguido Beapublica daCoreia com 119 (ento e
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dezenovidepositosAs duas potenciaas mundigselideram onumerode depositos de patentes
dispéem de tecnologiee financiaments advindosda inciativa privadap que leva a direcionar
pesquisas voltadas para a descoberta ou otmizacédo das propriedades e aplicacdes dos composito

corroborando pareomos resultados observados.

Figura 2: Distribuicdo do nimero de patentes em funcdo do pais de origem da tecndilipado a palavra chave
Hydroxyapatite
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LEGENDA:

WO: Org. Mund. Prop. IntelectualCN: China; JP: Japao; US: Estados Unidos;RU: Russia; EP:
Mundial de patentes; CZ: Republica Tcheca; KR: Republica da Coreia; EA: Emirados arabes
TW: Taiwan; DE: Alemanha; FR: Franca; UBcrania; SK: Eslovaquia; NZ: Nova Zelandia; HH
HongKong; AU: Australia; YU: Uzbequistdo; GE: Georgia; MX: México; GB: Reino Unido; |
Polénia; BG: Bulgéria; IN: india; SI: Taiwan; GR: Grécia; ZA: Africa do Sul; CA: Canada; |
Malésia; RS: Sérvia; RQRoménia; PT: Portugal; IL: Israel.

Fonte Autoria prépria(2014)

A projecdo realizada para a porcentagem de depoésitgatdatesrelacionandeos com a
palavrachaveHydroxyapatite apresentse dispostana Figura 3,que mediante analise do grafico
observasse que @hina apresentanaior percentagende dep8itos, compreendendd5,06% do
total, seguidgelaRepublica deCoreia(10,67%) Estados Unido$10,32% )e Japad?9,19%) O
ranking apresentado, compreende paises possuem programas de investimengrivados e
publicos voltados para desenvolvimento tenologia e inovagdotornandeos amplamente
difundidos dentre osprogramas governamentaiglacionados fortalecendo assim, as bases

industriais.

Figura 3: Distribuicdo da porcentagem de depdsitos por pais de origem da tecnologia, utlizando a palavra
Hydroxyapatite no intevalo de anos entre 2000 a 2013
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KR
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Outros

Fonte: Autoria proprié2014)

As informacfes inerentes a classificacao internacionalsdondamental imgrtancia para a
prospeccdo de interesse industrial e comercial, tendovista que a comerciabizdo de
determinados produtosoe/ materia primasao paralelamente relacionadasn a eonomia e a
posse da tecnologinovacaale determinados paiselledante resiltados apresentados na Figura
4, observotse que a secdo A, fa quemanteve maior frequéncide utilizagio esta mesma,
correspode & Necessidades Humanagguido ds sec¢desB, que abrange saOperacfesie

Processamento e Transport€,eque irclui a Quimica e Metalurga.

Figura 4. Distribuicdo da frequéncia de utilizacdo da classificagdo internacional nas patentes, resultante da pesquisa

com a palavra chaudydroxyapatite
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Fonte Autoria propria(2014)

As classificagdes que mantiveram oraaimero de publicacdes relacionad&tidroxiapatita
foram: A61, BOl1l, B82, C01, C04 e CO8ue incluem osaparelhos, dispositivos, materiais,
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processos e outrofabela 3) A demasiadaversatilidadeque aHidroxiapatita apresenta, tem
tornado cada vez nisadiversos, as aplicagbes nas mais variadas areas, o que contribui com o
namero expressivo de depdésitos de competéncias tecnoldgicas e artigos publicados nas bases de

dados pesquisadas.

Tabela 3: Relagdo, frequéncia e descu¢élos codigos das competé&xi pesquisadas para a palashave
Hydroxyapatite

Cddigo Frequéncia de Descricao do cédigo

Internacional Utilizacao do cédigo

Protese;

Aparelhos ortopédicos ou de enfermagem;
A61 1757 Dispositivos anticoncepcionais;

Fomentacao;

Bandagens, curativasi almofadas absorventes;

Estojos de primeiros socorros.

B82 187 Nanotecnologia.
Cco4 152 Cimentos;
Concreto;

Pedra artificial;

Ceramica;

Refratarios.

Compostos macromoleculares orgéanicos;

Cco8 78 Sua preparacao ou seu processamento quimico;

Composicbebaseadas nos mesmos.

Fonte Autoria propria 2014

Ao ser combinadas as palavrdgdroxyapatite and Osteoinductivea pesquisapobtevesse
apena 6 (seig patentes relacionadas aos termos pesquisados, d@ @uizd3 tendopais de origem
depositantea China, correspondendo a 33,3% (duag depositadas pela Republica da Coreia
tootalizando33,3%, 1 (um) depdsito realizado pela Russia (16,7%) €um) peloUzbequistao

(16,7%), como pode ser melhor visualizadoAmgura 5.
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Figura 5: Distribuicé do nimero de patentes em funcdo do pais de origem da tecnologia, utilizando asqlaaeras
Hydroxyapatiteand bone tissue
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CN: China; KR:Republica da Koréia; RU: Russia e YU: Uzbequist&o.

Fonte Autoria propria(2014)

As competéncias tecnoldgicas tendo coraésmle origem a China, foram classificadas na
secao A, ao qual compreendem as Necessidades Hyndapasitadas pdshandong University
uma das, com o titulo déatural polymerhydroxyapatitebone tissue engineering scaffold material
with secondary thredimensional network structure and semgistal induction preparation method
thereof com numero de @licacdo CN2011143181 20110223, inventadas Hong Liu e
colaboradores A segunda das duas competéncia tecnologisquisadastém como tiulo
Hydroxyapatie-based biological composite scaffold and tissue engineered lonenimerode
aplicacdo CN2011126066 20110905. E os seguinteerentores Zhihua Lu, Dongmei Zhao, Lu
Zhihua, Zhao Dongmei.

As duascompeténcias tecnologiegue possuem como pais deggema Republica da Coie
tiveram como depositantes aPukyong National University Industtyniversity Cooperation
foundation de posselos ttulos: Carbon nanotubgraftedchitosan hydroxyapatite composite for
bone tissue engineering ardmethod of pregring the samg Porous Hydroxyapatite Scaffolds
with Controlled Designer Pore Structure for Bone Tissue Engineering Applications and their
Processing Routeespectivamentéds duasforam classificadana secéo Ayodendo ser ressaltado

que a primeirafoi inventadapor kim Se kwon e colaboradorescom nimero de aplicacao
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KR20100113591 20101115, e a segunctampeténcia,inventada por Park Hong Chae e
colaboradores;om numero de aplicac&dR20100008629 20100129.

As duas patentesomplementarefveram comopaises de origem a Russia e Uzbequistéo, a
primeira tem como tituloMethod for forming bone tissue on the calcium phosphate
(hydroxyapatite) baseclassificada na secdo A,om numero de aplicacdoRU20000121617
20000817 inventores Litvinov S. D. e colatamlores A segundaintitulada deNew procedure for
obtaining hydroxyapatite/polyl-lactide composite biomaterial for reparation of bone tissue
classificada tambémma secdo Acomnumerode aplicacddr’U19980000491 19981108ventada
e depositada pddragan Uskokovic e colaboradores.

A frequéncia de depdsitos referentébgseis)patentes descritas nos paragrafos anterioes para
as palavraghave:Hydroxyapatiteand Osteoinductiven&o apresentram regularidaderificado-se
gue foram publicadas em daigervalos de anos que tornara proximos, embora ndo tenha sido
encontrado ndiante a pesquisaenhuma relaio da presente periodicidadmnfirmouse que 0s
maximos ocorreram e2002 e 2012como mostra &igura 6.

Figura 6:Evolucdo anual do numerde depdsitos no intervalo de anos entre 2000 a 2013 na base de dados EPO, com a

palavra chavélydroxyapatite and Osteoinductive
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Fonte Autoria propria (2014)

Para a pesquisa realizada combinando as palbly@gexyapatite and &lyurethaneobteve
secomo resultado somenge(duag tecnologiascomo podem ser observadas na figyrande uma

tendo como pais de origem a China, classific nas secdes A e C, com o titdeMethod for
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preparing multihole hydroxyapatite/polyurethaneomposite material by electrochemical
deposition depositada poshanghai Normal Universitgomnimerode aplicacdo CN20101569621
20101202 e inventores Yaping Guo e colaborad@dscnologiacomplementar tem como pais de
origem a Repdlica da Coreig intitulada de method for producing composite foam of
hydroxyapatite and polyurethandepositada poKumoh National Institute of Technologyom
classificacdonumerode aplicacéo e inventores A, KR20060028475 20060329 e Min Byung Gil e
colaboradoregespetivamente.

Figura 7: Distribuicdo do numero de patentes versus pais de origem da tecnologia, utilizando as
palavras chavedydroxyapatiteand Polyurethanes
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Fonte Autoria prépria 20149

A evolucaoanwal dos depositos esthisposto ndrigura8, integrandonesta &apa da pesquisa
apenas2 (dois) anos distintos de pedido de demito, ja que o numer@ bastante reduzido,
correspondendo apenas?2aduag competéncias tecnoldgicas,que as classificacogmra estas
tecnologias, ndo somente foramassificadas na secéo A, cotamnbém na sec¢do C, quéeange a
Quimica e a MetalurgidDentre as finalidades e aplicagfes oriundas deste tiponaiedsito as que

envolvem caracteristicagjue incluam apassivaca de superficies metélicas, encapsulamento e
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liberacdo de farmaco®(ugs delivery, tém despertado o interesse da industria eletroeletrénica e
Farmacéutica.

Figura 8: Evolucdo anual no intervalo entre 2000 a 2013, na base de dados EPO, utilizando as
palavaschaveHydroxyapatite and polyurethanes
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Fonte Autoria propria (2014

De maneira geral, identificese queo perfil dos depositanteompreendegerca de 75%
correpondendo pesquisadores professores de instituicOgriblices, dentre as quais estdos as
universidades e instituicbes sem fins lucrativos, e dos demias depositabdy 6a0

essencialment@dustrias e centros de pesqgsipavadas

4. Conclusao

A partir do estudo realizado poede afirmar da grande quantidadie competéncias
tecnoldgicas envolvendo a palavtgdroxiapatite neste contextgendo a China, o pis glidera o
ranking de depsitos de patentes, seguidoReégublicada Coreia Observase aindaque desde a
primeira patente rel@nada ao temhalidroxiapatitg depositadao ano del977, até oano de 2014
a quantidade depatentes publicadashdo é linearcrescente mas que mesmo apresentando
flutuacbes nos valores apresentados, possui relevante intgaasses grupos de pesquisa e
industrias a atualdade

Ao ser introduzidas as palavr&steoinductivee Polyurethanesna pesquisa,aos pares

juntamente com a palaviydroxyapatite a quantidadede patentes resgistrad@sam totalmente
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reduzida, podendo estes resultagapontarpara uma pnmisora aea de pesdsa e investimento
industrial, salientandainda quedentre as classificagcopesquisadaa de Necessidadesuhhanas
apresentou maior frequéncia malicagoes.

A pesquisa realizada na base de datfeb of Siencerevelou que mumerale artigoscienctificos
envolvendo os mesmos termos pesquisados nas bases de dados EPO, USPTO e INPI, forma muitc
maiores do que numerale patentes depostadas, portanto, conclusedgue houve durante os anos
pesqusiados maior interesse em publicar em peridodicogud realizar o pedido de depdsito de

anterioridades.
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